SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA STALEGO
z nawierzchnig poliuretanowg typu SANDWICH 35+8+8
na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo

warstwa uzytkowa EPDM
rozkladana metodg maszynowg
[8 mm]
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PODBUDOWA \ samonosnha warstwa
Z KRUSZYWA stabilizujgco-amortyzujgca SPD

[35 mm]



