
SCHEMAT PRZEKROJU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

z nawierzchnią poliuretanową typu NATRYSK 35+11+2

na podbudowie przepuszczalnej powierzchniowo  

PODBUDOWA 

Z KRUSZYWA

warstwa użytkowa EPDM 

nanoszona metodą natryskową 

[2 mm]

warstwa amortyzująca 

z mielonej gumy SBR z recyklingu

[11 mm]

samonośna warstwa 

stabilizująco-amortyzująca SPD

[35 mm]


